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CBS 
 

CBS OP beöltes Pulver 
 

CBS  75 S Batch 75%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

CBS  80 S Batch 80%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

CBS  80 GE Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

CBS  80 FDA Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

CBS  80 GE DAX Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

CBS  80 GE (Be Free) Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 
DCBS 
 

DCBS OP beöltes Pulver 
 

DCBS 80 GE Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 
DETU 
 

DETU 80 S Batch 80%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

DETU 80 GE Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 
DOTG 
 

DOTG 70 S Batch 70%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

DOTG 80 S Batch 80%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 
DPG 
 

DPG OP beöltes Pulver 
 

DPG  75 S Batch 75%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

DPG  80 S Batch 80%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

DPG  75 GE Batch 75%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

DPG  80 GE Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

DPG  80 FDA Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

DPG  80 GE DAX Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 
DPTT (DPTH) 
 

DPTT OP beöltes Pulver 
 

DPTT 70 S Batch 70%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

DPTT 75 S Batch 75%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

DPTH 70 GE Batch 70%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

DPTH 75 GE Batch 75%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

DPTH 75 FDA Batch 75%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 
DTDM 
 

DTDM CP kristallines Pulver 
 

DTDM 75 S Batch 75%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

DTDM 80 S Batch 80%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

DTDM 80 GE Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

DTDM 80 FDA Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
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ETU 
 

ETU OP beöltes Pulver 
 

ETU  80 S Batch 80%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

ETU  80 GE Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 
MBT 
 

MBT OP beöltes Pulver 
 

MBT  75 S Batch 75%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

MBT  80 S Batch 80%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

MBT  75 GE Batch 75%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

MBT  75 FDA Batch 75%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

MBT  80 GE Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

MBT  80 FDA Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

MBT  80 GE DAX Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 
MBTS 
 

MBTS OP beöltes Pulver 
 

MBT S 70 S Batch 70%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

MBT S 75 S Batch 75%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

MBT S 80 S Batch 80%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

MBT S 70 GE Batch 70%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

MBT S 70 FDA Batch 70%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

MBT S 75 GE Batch 75%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

MBT S 75 GE DAX Batch 75%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

MBTS 75 GE (Be Free) Batch 75%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

MBT S 80 GE Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

MBT S 80 FDA Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

MBT S 80 GE DAX Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

MBTS 80 GE (Be Free) Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 
MPTD (DDTS) 
 

MPTD OP beöltes Pulver 
 

MPTD 70 GE Batch 70%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

MPTD 80 GE Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 
TBBS 
 

TBBS OP beöltes Pulver 
 

TBBS 75 S Batch 75%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

TBBS 80 S Batch 80%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

TBBS 75 GE Batch 75%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

TBBS 75 FDA Batch 75%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

TBBS 80 GE Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

TBBS 80 FDA Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

TBBS 80 GE DAX Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

TBBS 80 GE (Be Free) Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
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TBzTD 
 

TBzTD OP beöltes Pulver 
 

TBzTD 70 S Batch 70%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

TBzTD 80 S Batch 80%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

TBzTD 70 GE Batch 70%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

TBzTD 70 GE DAX Batch 70%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

TBzTD 80 GE Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 
TDEC 
 

TDEC OP beöltes Pulver 
 

TDEC 80 S Batch 80%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

TDEC 75 GE Batch 75%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 
TETD 
 

TETD OP beöltes Pulver 
 

TETD 75 S Batch 75%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

TETD 75 GE Batch 75%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

TETD 75 GE FDA Batch 75%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 
TMTD 
 

TMTD OP beöltes Pulver 
 

TMTD 70 S Batch 70%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

TMTD 80 S Batch 80%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

TMTD 70 GE Batch 70%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

TMTD 70 FDA Batch 70%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

TMTD 80 GE Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

TMTD 80 FDA Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

TMTD 80 GE DAX Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 
TMTM 
 

TMTM OP beöltes Pulver 
 

TMTM 75 S Batch 75%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

TMTM 80 S Batch 80%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

TMTM 75 GE Batch 75%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

TMTM 75 FDA Batch 75%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

TMTM 75 GE DAX Batch 75%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

TMTM 80 GE Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

TMTM 80 FDA Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

TMTM 80 GE DAX Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
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ZBEC 
 

ZBEC OP beöltes Pulver 
 

ZBEC 70 S Batch 70%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

ZBEC 80 S Batch 80%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

ZBEC 70 GE Batch 70%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

ZBEC 70 FDA Batch 70%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

ZBEC 70 GE DAX Batch 70%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

ZBEC 80 GE Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

ZBEC 80 FDA Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

ZBEC 80 GE DAX Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 
ZDBC 
 

ZDBC OP beöltes Pulver 
 

ZDBC 75 S Batch 75%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

ZDBC 80 S Batch 80%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

ZDBC 80 GE Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

ZDBC 80 FDA Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

ZDBC 80 GE DAX Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

ZDBC 80 GE (Be Free) Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 
ZDEC 
 

ZDEC OP beöltes Pulver 
 

ZDEC 75 S Batch 75%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

ZDEC 80 S Batch 80%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

ZDEC 75 GE Batch 75%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

ZDEC 75 FDA Batch 75%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

ZDEC 75 GE DAX Batch 75%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

ZDEC 80 GE Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

ZDEC 80 FDA Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 
ZDMC 
 

ZDMC OP beöltes Pulver 
 

ZDMC 75 S Batch 75%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

ZDMC 80 S Batch 80%ig - Trägermaterial ist ein Palmölderivat 
 

ZDMC 75 GE Batch 75%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

ZDMC 75 FDA Batch 75%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

ZDMC 80 GE Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

ZDMC 80 FDA Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

ZDMC 80 GE DAX Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
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ZDTP 
 

ZDTP 50 GE Batch 50%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

ZDTP 50 GE DAX Batch 50%ig - Trägermaterial ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

ZDTP 70 DL Dry Liquid 70%ig 
 
ZEPC 
 

ZEPC OP beöltes Pulver 
 

ZEPC 80 GE Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 
ZMBT 
 

ZMBT OP beöltes Pulver 
 

ZMBT 80 GE Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 

ZMBT 80 FDA Batch 80%ig - Trägerpolymer ist ein EPDM/SBR-Verschnitt 
 
 
Abkürzungen 
 
BE Free  Deutlich mildere Kennzeichnung, was den Transport, das 

Handling und die Lagerung betrifft. Das Labeln mit dem 
Gefahrenpiktogramm Fische, UN 3077, ADR Klasse 9 und 
Verpackungsgruppe III entfällt. 

 
DAX  Härtere Granulate als die GE-Variante, geeignet für auto-

matische Dosieranlagen. 
 
DL  Dry Liquid 
 
FDA FDA-Grade 
 
GE EPDM/SBR-Verschnitt 
 
S Palmöderviat 
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