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Sait 1927

KURZUBERSICHT

CALCIUMCARBONATE

Produkt Beschreibung Lieferform

Calcite

MS 12 Helligkeit (Ry, C//2°) = 86 Pulver
KorngréRenverteilung: 0 - 60 ym / dso-Wert: 5,5 ym

MS 12 F Helligkeit (Ry, C//2°) = 87 Pulver
KorngréBenverteilung: 0 - 45 ym / dso-Wert: 4,5 um

MS 70 F Helligkeit (Ry, C//2°) = 87 Pulver
KorngrofRenverteilung: 0 - 45 um / dso-Wert: 4,5 ym

Kalksteinmehle

402 M Siebriickstand auf 40 um: 0,02 % Pulver

4501 Siebriickstand auf 45 ym: 0,7 % Pulver

20/90 Siebriickstand auf 63 ym: 17 % Pulver

Mikronisierte Calciumcarbonate

BL 50 Helligkeit (C/2°): 90 Pulver
Siebriickstand auf 45 ym: < 0,1 % / dso-Wert: 7,0 um

Calfort 3 Helligkeit (C/2°): 92 Pulver
Siebriickstand auf 45 ym: < 0,003 % / dso-Wert: 3,5 pm

Calfort 5 Helligkeit (C/2°): 92 Pulver
Siebriickstand auf 45 ym: < 0,003 % / dso-Wert: 5,0 ym

Micral 10 Helligkeit (C/2°): 96 Pulver
Siebruckstand auf 45 ym: < 0,01 % / dso-Wert: 7,0 ym

Microcarb 4 Helligkeit (C/2°): 90,5 Pulver
Siebriickstand auf 45 ym: < 0,003 % / dso-Wert: 5 um

Microcarb 60 Helligkeit (C/2°): 92 Pulver
Siebriickstand auf 45 ym: < 0,003 % / dso-Wert: 2,5 pm

Microcarb 95 Helligkeit (C/2°): 93 Pulver
Siebriickstand auf 45 ym: < 0,001 % / dso-Wert: 0,65 ym

Microcarb WM 1 Helligkeit (C/2°): 93 Pulver
Siebriickstand auf 45 ym: < 0,001 % / dso-Wert: 0,7 pm

Mikronisierte und

beschichtete Calciumcarbonate

Microcarb 60T Helligkeit (C/2°): 91 Pulver
Siebriickstand auf 45 ym: < 0,003 % / dso-Wert: 2,5 pm

Microcarb 95T Helligkeit (C/2°): 93 Pulver
Siebriickstand auf 45 ym: < 0,001 % / dso-Wert: 0,65 ym

Microcarb LB10T Helligkeit (C/2°): 91 Pulver
Siebriickstand auf 45 ym: < 0,003 % / dso-Wert: 4,5 pm

Microcarb WMA1T Helligkeit (C/2°): 93 Pulver

Siebriickstand auf 45 ym: < 0,001 % / dso-Wert: 0,9 pm
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